Studleveraniging uitvoedag

Stubeco studiecel A 04 betonconstructics
Bekistingdruk bij nieuwe betonspeciesoorten STU
tie van de gi
Geg tabel verzamelde stortdrukmetingen
Bouwlocatie / project 3e Lekbrug Vianen, Brugligger IBouwdok Barendrecht, Kopschot lelement Zwif proef TU-Delft .o.v. CUR=comm. B79 B35 normaal grindbeton versus SCC TU-Darmstadt
|Algemeen
Meti 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
Onderdeel brugmoot § brugmoot 6 kopwand p pwand wand h=2,70m wand h=2,70m | wand h=2,70m | wand h=2,70m | wand h=4,70m | kolom h=3,2m kolom h=3,2m kolom h=3,2m kolom h=3,2m kolom h=3,2m kolom h=3,2m wand h=5,1m wand h=5,1m wand h=5,1m kolom h=4,0m kolom h=4,0m kolom h=4,0m
Datum 10-10-2002 17-10-2002 22-1-2003 25-3-2003 20-5-2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 06-06-00 13-06-00 19-06-00 2002 2002 2002
Aanvang stort tijd 7:00 7:00 13:45 14:30 13:15 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 8:38 9:40 847 niet bekend niet bekend niet bekend
Aanvang meting tijd 6:40 7:00 13:40 14:30 13:15 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 8:38 9:40 8:47 niet bekend niet bekend niet bekend
Einde stort ]ﬁjd ca.11:45 ca.11:00 14:45 15:55 13:45 -_niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 9:30 10:07 9:15 niet bekend niet bekend niet bekend
Einde meting Iﬁjd 16:25 12:55 15:20 9:30 volg.dag 8:20 volg.dag niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
|Beton / betonspecie
Beton sterktek|: B65 /B85 B65 /B85 B35 B35 B35 ca.B65 ca.B60 ca.B55 ca.B50 ca.B60 B35 B35 B35 B35 B35 B35 B35 (B35) (B35) > B60 > B60 > B60
Bet rt (HSB) (HsB) VB VB VB scc scc scc normaal scec vloelbeton normaal normaal loeibet loelbet loelbet normaal 2VB ZVB scc scc scc
lumieke massa kg/m® 2375 2375 2298 2337 2300 2320 2302 2314 2380 2323 2300 2360 2360 2300 2300 2300 2325 2334 2353 2355 2355 2355
Consistentieklasse (gebied) F6-2(6) F6-2 (6) F6-3(7) F6-3(7) F6-3 (7) F6-2 (6) F6-3(7) F6-3(7) S2(2) F6-3(7) F6-2(6) S3(3) S3(3) F6-3(7) F6-3(7) F6-1(5) F4(4) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7)
Verwerkbaarheld ichting Iy d d | zelfver d dichti m d 1| half plastisch d dichti m plastisch plastisch Ifverdichtend | zelfverdichtend | hoogvloelb zeer plastisch tfverdichtend dichtend Ifverdichtend | zelfverdichtend | zelfverdichtend
Zetmaat mm nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt - nvt nvt 120 120 nvt nvt nvt niet bekend nvt nvt nvt nvt nvt
b mm nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 390 nvt nvt 400 400 nvt nvt nvt 550 nvt nvt nvt nvt nvt
Uitvioei mm 560-670 560-670 720 740 niet bekend 570 650 660 - 700 623 nvt nvt 783 685 538 vt 690 635 750 710 610
Trechtertijd sec. niet 1 niet gemets niet gemet niet i niet gemet niet g niet i niet gemet nvt niet 56 nvt nvt 13,3 16.9 9.3 nvt 11 12 niet niet gemet niet gemet
|Stabiliteit sec. niet i niet i niet niet niet i niet i niet niet t nvt niet vt nvt nvt niet i niet gemett nvt vt niet gemeten niet gemeten niet niet gemeten niet f
BOX-test nvt nvt niet gemets niet i niet gemets L-Box 6 sec. L-Box 2 sec. L-Box 4 sec. nvt L-Box 4 sec. nvt nvt nvt niet niet gemet nvt nvt niet gemet; niet gemet niet g niet gemet; niet i
Vessel-est nvt nvt niet niet i( niet niet I niet i niet niet i niet gemet vt nvt nvt niet g niet i nvt vt niet gemet niet gemet niet gemet niet gemet niet
Grootste korrelafmeting toeslagi mm 16 16 16 16 16 16 16 16 32 16 16 niet bekend niet bekend 16 16 16 16 16 16 1 1" 11
peci p °C 17,0 15,0 12,0 20,0 22,0 ca.23 ca.23 ca.23 ca.23 26,0 15,8 20,0 20,0 21,8 21,1 niet 21,0 24,0 28,0 niet bekend niet bekend niet bekend
Dormante periode uur niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 300 4,00 5,00 niet bekend niet bekend niet bekend
Bind-/opstijvingstijd uur niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 1.4 14 niet bekend niet bekend niet bekend 3,00 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
Cementsoort CEMI| (Seibel) | CEMI (Seibel) CEMIII CEMIII CEMIIl CEMII CEMII CEMII CEMII CEMII CEMII/B CEMII/B CEMIIB CEMII/B CEMIIIB CEMII/B CEMII/B CEMIIIB CEMIIIB CEMII/A-V CEMII/A-V CEMII/A-V
(Cement sterktekl 425N 425N 425N 425N 425N niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 425 42,5 42,5 525R 525R 525R
Hydratatie LH LH LH LH LH niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend LH LH LH LH LH LH LH LH LH niet bekend niet bekend niet bekend
B dheid tegen sulfaten HS HS - - - niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend HS HS HS HS HS HS HS HS HS niet bekend niet bekend niet bekend
Cementhoeveelheid kg/m® 360 360 niet bekend niet bekend niet bekend 327 306 315 325 310 300 niet bekend niet bekend 300 300 300 380 361 353 350 350 350
whbf factor 0,40 0,40 0,48 0,53 niet bekend 0,40 0,45 0,43 0,45 0,40 0,54 niet bekend niet bekend 0,54 0,54 0,54 045 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50
Hulpstofft JN ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja niet bekend niet bekend ja ja ja ja ja ja ja ja ja
plastificeerder Cugla HR 70/30 | Cugla HR 70/30 CuglaLR Cugla LR Cugla LR 5,1 kg/m3 4,7 kg/m3 4.9 kg/m3 2,0 kg/m3 6,8 kg/m3 ja niet bekend niet bekend ja ja ja - Gienium 27 Glenium 51 ja ja ja
luchtb - - - - - 0.8 kg/m3 0,8 kg/m3 0.8 kg/m3 0,7 kg/m3 - niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend - - - niet bekend niet bekend niet bekend
vertrager s - - = - - - - - 0,5 kg/m3 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend - s - niet bekend niet bekend niet bekend
versneller - - - - - - - - - - niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend - - - niet bekend niet bekend niet bekend
overig - - - - - - stabil.0,8 kg/m3 | stabil.0,8 kg/m3 - stabil.0,5 kg/m3 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend - - - niet bekend niet bekend niet bekend
Vulstoffen JN ja ja ja ja ja niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend ja niet bekend niet bekend ja ja ja nee ja ja ja ja ja
inerte fen (oa k ) KSM KSM - - - niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend - niet bekend niet bekend - - e - - - niet bekend niet bekend niet bekend
met bindmiddelfunctie (oa silica fume) - - PKV PKV PKV niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend PKV niet bekend niet bekend PKV PKV PKV - viiegas viiegas viiegas (90kg) | viegas(90kg) | viiegas (30 ko)
Ultvoeringswijze en omstandighed
Storthoogte m ca.4,9-4,6 cad,b-44 ca.4,10 ca4,10 ca.d,45 2,10 2,70 2,70 2,70 4,70 3,00 3,00 3,00 3,08 3,00 3,05 510 510 510 4,00 4,00 4,00
Stijgsnelheld miuur 1,5 12,0 4,0 35 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 18,8 10,0 2,0 20 2,0 20 10,0 133157 11,3 10,9 25,0 250 25,0
Max.valhoogte m 5,00 4,70 3,00 7,90 7,90 3,00 3,00 3,00 3,00 nvt 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,50 4,00 4,30 4,30 4,30
Stortduur uur 4,75 4,00 1,00 1,50 0,50 0,42 0,42 0,42 0,42 025 0,30 1,50 1,50 1,50 1,50 0,30 087 0,45 0,47 0,16 0,16 0,16
Stortonderbreking aantal 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Triltijd t.o.v. storttijd (100%=continue trillen) % 100 100 0 0 0 0 0 0 ca.50 0 0 1 1 0 0 0 niet bekend 0 0 0 0 0
Trilapparatuur naald & bek.triller | naald & bek.triller geen geen geen geen geen geen trilnaakd geen geen frilnaald frilnaald geen geen geen trilnaald geen geen geen geen geen
|Stortwijze (kubel/pomp) pomp pomp pomp pomp pomp kubel kubel kubel kubel pomp stortgoot tortgoot stortgoot stortgoot stortgoot stortgoot p i pompmi pompmi niet bekend niet bekend niet bekend
‘Swrtmemode (vrije val / stortpijp 0.g./ via ventiel vrije val vrije val stortpijp vrije val vrije val vrije val vrije val vrije val vrije val ventiel onderz. vrije val vrije val viijgval - vrije val vrije val vrije val stortslang stortslang vrije val vrije val vrije val vrije val
onderz.bekist,, ed)
ling bekisti sameng. sameng sameng. sameng sameng. paneel paneel paneel paneel paneel staal staal staal staal staal staal samenghout/staal | sameng.houtistaal | sameng.hout/staal niet bekend niet bekend niet bekend
pl iaal plex 2imm plex 21mm plex 18mm plex 18mm plex 18mm plex 18mm plex 18mm plex 18mm plex 18mm plex 18mm staal staal staal staal staal staal plex 18mm plex 18mm plex 18mm niet bekend niet bekend niet bekend
dragers Peri GT24 Peri GT24 hout, badding hout, badding hout, badding staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal H20 H20 H20 niet bekend niet bekend niet bekend
gordingen Dubb.UNP100 | Dubb.UNP100 | dubb.UNP160 dubb.UNP160 dubb.UNP160 staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal Peri SRZ Peri SRZ Peri SRZ niet bekend niet bekend niet bekend
ing B15 B15 B23 B23 B23 Bi50.g. B150.g. B150.4. B150.g. B150.g. nvt nvt nvt nvt nvt nvt Bi5 B15 B15 nvt nvt nvt
Buiten-/l lemperatuur ) ’c 510 5-10 70 niet gemet niet gemet niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 16,0 18,0 28,0 niet bekend niet bekend niet bekend
Neerslag geen geen geen geen geen nvt nvt nvt nvt geen nvt nvt nvt nvt nvt nvt vt nvt nvt nvt nvt nvt
Te storten onderdeel
Wanddikte m 0,90 0,90 0,28 0,28 0,28 0,20 0.20 0,20 0,20 0,25 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30
C iehoogtt m 493 4,67 7.90 7,90 7,90 2,70 2,70 2,70 2,70 4,70 3,00 3,00 3,00 3,08 3,00 3,05 510 5,10 5,10 4,00 4,00 4,00
Vorm onderdeel rechte wand rechte wand rechte wand rechte wand rechtewand | rechte hijf | rechte wandschijf | rechte wandschijf | rechte wandschif | rechte dschijf | ronde kolom ronde kolom ronde kolom ronde kolom ronde kolom ronde kolom rechte wand rechte wand rechte wand kolom v 0,30m kolom v 0,30m | kolom v 0,30m
Wapeningsdi id kg/m® 148 148 niet bekend niet bekend niet bekend 50 50 50 50 120 d gewapend pend d pend gewapend pend ong d p pend gewapend pend
IMetinggegevens tpv meetpunt met max.druk
Meethoogte vanuit onderzijde bekisting |m 1,07 0,16 1,15 0,65/1,15 0,07 /1,02 0,15 0,15 0,15 0,15 0,72 0,10 0,10 0,10 0,10 0,35 0,10 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00
imale specledruk KN/m? 54,5 61,3 59,9 61,6/(91,1) 853/733 51,5 52,0 53,0 60,5 96,5 66,0 61,4 62,4 528 49,6 62,5 109,0 107,0 103,0 89,6 s17 38,6
Hy i druk op thoogt kN/m? 91,0 1071 67,8 80,6 /68,9 100,7/78,9 59,2 58,7 59,0 60,7 92,5 66,7 68,4 68,4 68,5 61,0 67.9 1116 112,0 112,9 94,2 94,2 94,2
Max.optr.speciedruk tov hydrost.druki % 59,9 51,2 88,3 76,41(132,2) 84,7/929 87,1 88,6 89,8 99,7 104,4 99,0 89,7 91,2 77,0 81,4 92,1 a7 95,5 91,2 95,1 61,3 41,0
Opmerkllg_(en)
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Gegevenstabel verzamelde stortdrukmetingen
Bouwlocatie / project vervolg TU-Darmstadt SCC, GTM Construction Frankrijk SCC, NCC test program Zweden Hor.specledrukken bij toep. van SCC
Algemeen
Metingnummer 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Onderdeel kolom h=4,0m kolom h=4,0m wand h=2,8 wand h=2,8 dschijf h=>5, hijf h=5, dschijf h=5,6m{ _wand h=5,6m wand h=5,6m dschijf h=5,6 dschiff h=5,6m{ wand h=2,8m jjf h=5,6m{  wand h=2,8m wand h=2,65m | wand h=2,65m | wand h=2,65m | wand h=2,65m | wand h=530m | wand h=8,00m | wand h=6,00m | wand h=6,00m | wand h=6,00m
Datum 2002 2002 5-5-1998 7-5-1998 7-5-1998 11-5-1998 12-5-1998 13-5-1998 14-5-1998 15-5-1998 18-5-1998 19-5-1998 19-5-1998 20-5-1998 16-11-1998 5-2-1999 9-2-1999 5-3-1999 17-3-1999 30-3-1999 12-1-2004 12-1-2004 12-1-2004
Aanvang stort tijd niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend ca.10:15 ca.10:20 ca.10:25
Aanvang meting |tijd niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
Einde stort Iﬁjd niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend ca.14:00 ca.14:00 ca.12:30
Einde meting |ﬁjd niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
IBeton | betonspecle
IBeton > B60 > B60 B30 B30 B30 B30 B30 B30 B30 B30 B30 B30 B30 B30 min.B45 min.B45 min.B45 min.B45 min.B45 min.B45 niet bekend niet bekend niet bekend
Betonsoort scc scc scc scc sCC scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc scc
volumieke massa kglm:1 2355 2355 ca.2300 €a.2300 ca.2300 ca.2300 ca.2300 €a.2300 €a.2300 ca.2300 ca.2300 ca.2300 ca.2300 ca.2300 ca.2385 ca.2385 ca.2385 ca.2385 ca.2385 ca.2385 niet bekend niet bekend niet bekend
Consistentieklasse (gebled) F&-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-2(6) F6-3 (7) F6-3(7) F&-3(7) F6-3 (7) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-3(7) F6-2 (6) F6-3 (7) F6-2(6) F6-3(7) F6-3(7) F6-2(6) F6-3 (7) F6-3(7) F6-3 (7)
Verwerkbaarheld zelfverdichtend | zelfverdichtend ichtend | zelf d dichti d| zelf htend | zelfverdichtend dichtend | zelfverdichtend | zelfver zelfverdich zelfverdichtend dichti d d dichtend g d | zelfv d d
Zetmaat mm nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt vt nvt nvt vt nvt nvt nvt nvt vt vt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
|Schudi mm nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt vt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Uitvioeimaat mm 690 550 780 880 880 590 825 760 790 800 710 800 720 750 650 650 550 720 700 620 500-740-760 500-740-760 500-740
Trechtertijd sec. nietg niet i niet niet niet te niet niet g niet gemet niet gemeten niet 1 nietgsmeten niet niet gemeten niet g niet gemet niet g niet gemet niet g niet gemeten nietg 10,9-13,6-9,8 10,9-13,6-9,8 10,9-13,6
Stabiliteit sec. niet 1 niet i niet niet I niet t niet i niet niet gemet niet gemeten niet gemet nietgemeten niet niet gemeten niet niet i niet gemet niet i niet gemet niet gemeten niet niet niet i niet
BOX-test niet gemet niet gemett niet niet niet e niet gemets niet niet i niet gemeten niet niet gemeten niet niet gemeten niet 3 sec/ 11065 - sec /65-65 - sec/70-70 -sec/85-85 2 sec/90-85 - sec/ 90-80 niet i niet gemet niet
Vessektest niet gemet niet i niet i( niet niet i niet i niet niet g niet gemeten niet gemets niet gemeten niet g niet gemeten niet niet gemet niet niet g niet gt niet gemeten niet i niet niet gemet niet g
tst t mm 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Specistemp ’c niet bekend niet bekend 16,5 18,5 18,5 22,0 24,0 25,0 240 25,0 230 24,0 240 240 12,6 niet t 10,0 130 120 niet gemet 16,3-12,6-124 | 16,3-12,6-12.4 16,3-12,6
!f‘ periode uur niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
|Bing pstijvingstij uur niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet dekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
Ci t CEMII/A-V CEMII/A-V CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI Cement OPC Cement OPC Cement OPC | Cement OPC Cement OPC Cement OPC niet bekend niet bekend niet bekend
Cement ster 525R 525R 525R 525R 525R 525R 525R 525R 525R 525R 525 R 525R 525R 52,5R niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend -
Hydratatie niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
B heid tegen sulfaten niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
C: th lheid kglmz 350 350 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 330 330 330 330 330 330 niet bekend niet bekend niet bekend
whf factor 0,50 0,50 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 niet bekend niet bekend niet bekend
Hulpstoffen JIN ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja niet bekend niet bekend niet bekend
plastificeerder ja ja nee nee nee nee usc nee WG WG ‘WG WG WG WG Sika Vi te 2| Sika 2| Sika \ te 2| Sika Viscocrete 2| Sika Viscorete 2| Sika Viscocrete 2] niet bekend niet bekend niet bekend
luchtbelvormer niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
vertrager niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
versneller niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
overig niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
Vulstoffen JIN ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja niet bekend niet bekend niet bekend
inerte (oa kalk 1) niet bekend niet bekend | limestone type A | i type A | i type A | limestone type A | limestone type A | limestone type A type A | limestone type A | i type A | limestone type A type A | limestone type A]  Li Limests Limest Limest Limest Limests niet bekend niet bekend niet bekend
met bindmit ie (oa silica fume) viiegas (90 kg) | vliegas (90 kg) niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
Ultvoeringswijze en omstandighed
Storthoogte m 4,00 4,00 2,80 2,80 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 2,80 5,60 2,80 2,65 2,65 2,65 2,65 5,30 8,00 6,00 6,00 6,00
|Sﬂ]nsnelheld mluur 40,0 60,0 28,0 10,0 1,0 150,0 2,0 50,0 50,0 50,0 10,0 110,0 60,0 46,0 18,8 10,0 9,5 6,0 53,0 120,0 1,0 2,0 3,0
Max.valhoogte m 4,30 4,30 niet bekend niet bekend nvt niet bekend nvt niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend niet bekend nvt niet bekend 0,75 2,75 0,75 2,75 0,75 0,75 5,00 niet bekend niet bekend
Stortduur uur 0,10 0,07 0,10 0,28 051 0,04 0,25 0,11 0,11 0,11 0,56 0,03 0,09 0,06 0,14 0,27 0,28 0,44 0,10 0,07
Stortonderbrekingen aantal 0 0 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend 6 5 3
Triltijd to.v. storttijd (100%=continue trillen}% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trilapparatuur geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen
|Stortwijze (kubel/pomp) niet bekend niet bekend kubel pomp pomp pomp. kubel pomp pomp pomp _pomp pomp pomp kubel pomp kubel pomp kubel pomp pomp pomp pomp pomp
Stortmethode (vrije val / stortpijp 0.g./ via ventiel wvrije val vrije val vrije val vrije val ventiel onderzijde wrije val stortpijp vrije val vrije val vrije val wije val vrije val ventiel onderzijde wrije val vrije val vrije val vrije val wvrije val vrije val vrije val niet bekend / vrije|  niet bekend niet bekend
onderz.bekist, ed) onder stortniveau
Is i isting niet bekend niet bekend paneel paneel panes! paneel paneel panes| paneel paneel paneel paneel paneel paneel paneel paneel paneel paneel paneel paneel sameng.hou/staal | sameng. sameng.hout/staal
pl jaal niet bekend niet bekend I Upl p Upl p Upk taal/pl p ph plex plex plex plex plex plex plex 18mm plex 18mm plex 18mm
dragers niet bekend niet bekend staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal Peri GT24 Peri GT24 Peri GT24
gordingen niet bekend niet bekend staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal Dubb.UNP100 | Dubb.UNP100 | Dubb.UNP100
centering nvt nvt niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend B15 B15 B15
Buiten-/Luchttemperatuur ’C " niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend | niet bekend nietbekend niet bekend niet bekend niet bekend ca.16 ca.16 ca.1g ca.16 E 0,0 00 cab ca.6 cab
Neerslag nvt nvt niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend niet bekend niet bekend niet bekend nvt nvt nvt nvt niet bekend niet bekend geen geen geen
Te storten onderdeel
Vanddil m 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,25 0,40 0,40 0,40 0,25 040 0,40 0,40 0,40 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,20 0,20 0,20
Constructiehoogt m 4,00 4,00 2,80 2,80 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 2,80 5,60 2,80 2,65 2,65 2,65 2,65 5,30 8,00 6,00 6,00 6,00
Vorm onderdeel kolomv 0,30m | kolom v 0,30m rechte wand rechte wand | rechte wandschijf | rechte wandschijf | rechte wandschijf| _rechte wand rechte wand | rechte wandschijf| rechte hijff| rechte wand | rechte wandschijf| rechte wand _jwand met sparing Jwand met sparing.{wand met sparing|wand met sparing] rechte wand rechtewand  Jrechte wandschijf| rechte wandschijf| rechte wandschi
Wapeningsdichtheid kg/m® gewapend gewapend 50 50 50 80 50 50 50 80 50 50 50 50 niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend nietbekend | wap.korf 12-150 | wap.korf 12-150 | wap.korf 12-150
Metinggegevens tpv meetpunt met max.druk
Meethoogte vanuit onderzijde bekisting |m 0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 1,50 2,75 1,50
t imale speciedruk KNIm? 56,4 63,2 49,9 484 120,6 95,6 1107 97,5 11,6 114,5 1123 46,0 114,0 50,3 36,6 346 214 315 67,0 52,5 20,0 4,0 95,0
Hyd ische druk op thoogt kN/m’ 94,2 94,2 50,4 50,4 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 50,4 115,0 50,4 50,1 50,1 50,1 501 1133 1777 108,0 78,0 108,0
Max.optr.specledruk tov hydrost.druki % 59,9 67,4 99,0 96,0 104,9 83,1 96,3 84,8 97,0 99,6 a7 91,3 99,1 99,8 731 69,1 547 749 591 25 18,5 56,4 88,0
Opmerking(en)
De speciedruk is hier g met dr op de centerp Verwerkbaarheid is gemeten na het verpompen
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